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Resumo: 
A utilização de blocos de concreto está em fase de expansão, principalmente no Vale do Caí/RS, onde há
um número crescente de empresas que produzem blocos de concreto. A permanência destas e empresas no
mercado está ligada à qualidade do produto fabricado, bem como a iniciativa de desenvolvimento
tecnológico que promova ao produto um diferencial que agregue qualidade e inovação.Frente a esta
demanda cabe o estudo e o aprimoramento de técnicas que acrescentem ao bloco de concreto
características mais eficientes como a resistência mecânica e agregar ao produto impermeabilidade.O
aprimoramento dessa propriedade é um dos desafios para uma empresa do ramo do Vale do Caí/ RS. Este
desafio serviu como principal objetivo do projeto de pesquisa, o qual este trabalho está inserido, que é
desenvolver blocos que apresentem ótima impermeabilidade à água, aliado a uma ótima resistência. Este
trabalho visa investigar a resistência mecânica dos corpos de prova produzidos em laboratório, para uma
futura aplicação em blocos de concreto. Estes corpos são modelados com os mesmos agregados utilizados
na empresa, o que muda é a quantidade de água. Primeiramente há a parametrização da quantidade ideal
de água adicionada na mistura, para após adicionar substâncias que ajudem a impermeabilização dos
blocos, verificando a resistência. Depois de produzidos, os corpos passam pelo ensaio de compressão em
uma prensa, que dará a massa necessária para romper os corpos de prova.Como resultados parciais, foi
verificado que uma pouca quantidade de água de 7,3%, torna o corpo de prova frágil, consequentemente,
com uma baixa resistência mecânica. Já com uma quantidade de água de 8,6%, a resistência à compressão
é moderada.Percebeu-se que com um volume de água de 10,5%, os corpos tiveram uma melhora na
resistência mecânica.Porém a quantidade elevada de água tornou os corpos mais quebradiços pela
aderência ao molde, sugerindo que esta é a quantidade máxima de água a ser acrescida na mistura
cimento/agregados. Assim conclui-se que a resistência está ligada ao volume de água, e que a investigação
desta propriedade nos corpos de prova deve continuar para um melhoramento no produto final da empresa,
obtendo-se melhor segurança para seus consumidores.
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